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EĴĶLME DENEYĶ ve 
EĴĶLME DAYANIMI 



EĴĶLME DENEYĶ ve EĴĶLME 
DAYANIMI  

VLaboratuvarda yapēlan eĵilme dayanēmē belirleme deneyleri 

standartlara gºre iki grupta toplanabilir:  

V4 Nokta eĵilme deneyi  V3 Nokta eĵilme deneyi  



EĴĶLME DENEYĶ ve EĴĶLME 
DAYANIMI  
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EĴĶLME DENEYĶ ve EĴĶLME 
DAYANIMI  

P/2 

P/2  

+  

-  
T  

PL/4  

+  +  
M 

P 

L/2  L/2  

L 

V Tekil y¿klemeli deneylerde a­ēklēk 

boyunca tek noktada (a­ēklēk ortasē, 

y¿kleme noktasē) maksimum moment 

oluĸur ve o noktada kesme kuvveti de 

deĵer deĵiĸtirmektedir.  

V Dolayēsē ile saf eĵilme durumundan sºz 

edilemez.  



V Eĵilme deneylerinde sadece eĵilme etkisi 

inceleneceĵinden iki noktadan y¿klemeli 

ikinci deney yºntemi daha saĵlēklē 

sonu­lar vermektedir. 

EĴĶLME DENEYĶ ve EĴĶLME 
DAYANIMI  

V Ķki noktadan y¿klemeli deneylerde 

maksimum moment belirli bir aralēkta 

deĵer almaktadēr.  

V Bu aralēkta kesme kuvveti sēfērdēr.  Bir 

baĸka deyiĸle, salt eĵilme hali sºz 

konusudur.  
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¥RNEK ķEKLĶ ve BOYUTLARI 

V4 Nokta eĵilme deneyi  V3 Nokta eĵilme deneyi  
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V 3 nokta eĵilme deneyi ile alēnan sonu­lar 4 nokta eĵilme 

deneyindekine gºre daha y¿ksektir 

¥RNEK ķEKLĶ ve BOYUTLARI 

V4 Nokta eĵilme deneyi  V3 Nokta eĵilme deneyi  

V Hangi deney yºnteminde eĵilme dayanēmē daha d¿ĸ¿k ­ēkar? 

V Hangi deney yºntemi daha g¿venilirdir? 



¢EKME DAYANIMI 



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

DOĴRUDAN ¢EKME DAYANIMI 

Ķlk ­ekme deneyi ºrnekleri 

Son ­ekme deneyi ºrnekleri 
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BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

DOĴRUDAN ¢EKME DAYANIMI 



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

YARMADA ¢EKME DAYANIMI 

V ¢ekme y¿klerinin dolaylē olarak uygulanmasē ile ­ekme dayanēmēnēn 

tespit edildiĵi bu yºntem ñBrezilya Yarma Deneyiò olarak da 

adlandērēlmaktadēr.  

V Ķlk olarak 1953 yēlēnda Brezilyalē Carnerio ve Barcellas tarafēndan 

ºnerilen bu deney yºnteminde, genellikle silindir beton ºrnekleri 

kullanēlmaktadēr, ayrēca k¿p ºrnekler de kullanēlabilmektedir. 



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

YARMADA ¢EKME DAYANIMI 

VBu deneyde, yatay olarak presin tablalarē 

arasēna yerleĸtirilen, basēn­ deneylerinde 

de kullanēlan, silindir beton ºrneklerinin 

altēna ve ¿st¿ne yerleĸtirilen plakalara dik 

yºnde basēn­ y¿klemesi uygulanarak 

ger­ekleĸtirilmektedir.  



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

YARMADA ¢EKME DAYANIMI 

VY¿k¿n arttērēlmasēyla, 

dolaylē olarak ­ekme 

gerilmeleri oluĸur ve 

ºrnek ekseni boyunca 

yarēlarak gº­er.  



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

YARMADA ¢EKME DAYANIMI 

V Elastisite teorisine gºre, ĸekilde 

gºsterildiĵi bi­imde y¿klenen bir 

silindirin y¿k ekseni doĵrultusundaki 

d¿zleminde, birbirine dik asal ­ekme 

ve basēn­ gerilmeleri oluĸur.  

V Y¿k¿n uygulandēĵē yerlerde oluĸan yerel basēn­ gerilmeleri, 

bu noktalardan uzaklaĸtēk­a ­ekme gerilmelerine 

dºn¿ĸmekte ve bu ­ekme gerilmeleri ­ap boyunca sabit 

kalmaktadēr, kesitin orta bºlgesinde olduk­a ¿niform 

daĵēlēmlē ­ekme gerilmeleri oluĸmaktadēr.  



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

YARMADA ¢EKME DAYANIMI 

V Burada uygulanan gerilme iki yºnl¿ 

olduĵundan asēl ­ekme 

dayanēmēndan daha b¿y¿k deĵerler 

elde edilir  

V Yarma deneyi s¿resince, deney aletinin (presin) y¿kleme 

tablalarēnēn silindir ºrneĵe gºre dikey bir d¿zlemde 

tutulmasē saĵlanmalēdēr.  



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

YARMADA ¢EKME DAYANIMI 

V Mukavemet dersi bilgilerinden 

yararlanarak, ĸu ĸekilde ifade edilir :  

Basēn­ gerilmesi :  ù
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¢ekme gerilmesi =  

ˊLD

2P P:silindire uygulanan basēn­ y¿k¿, 

L:silindir ºrneĵin uzunluĵu, 

D:silindir ºrneĵin ­apē, 

r ve (D-r): se­ilen elemanēn y¿kleme 

noktalarēna uzaklēklarēdēr. 



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

¢EKME DAYANIMLARI ARASINDAKĶ ĶLĶķKĶ 

EKSENEL 
¢EKME 

( fct ) 

SĶLĶNDĶR YARMA 
 

     
 
    ( fctô ) 

EĴĶLME 

( fctôô ) 

 fct = 
( fctô ) 

1.5 
= 

( fctôô) 

2.0 



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

¢EKME ĶLE BASIN¢ DAYANIMI ARASINDAKĶ ĶLĶķKĶ 

ckctk f1.1f = (TS500)  TABLOLAR 

¢EKME DAYANIMI BASIN¢ DAYANIMI ĶLE 

VBetonun ­ekme dayanēmē (doĵrudan) basēn­ 

dayanēmēnēn yaklaĸēk 10ôda biri kadardēr.  

VEĵilmede ­ekme dayanēmē ise basēn­ dayanēmēnēn 

yaklaĸēk 5ôde biri kadardēr.  



BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

¢EKME ĶLE BASIN¢ DAYANIMI ARASINDAKĶ ĶLĶķKĶ 
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BETONDA KALĶTE 
KONTROL¦  

¢EKME ĶLE BASIN¢ DAYANIMI ARASINDAKĶ ĶLĶķKĶ 

Beton dayanēmē (MPa) Oran (%) 

Basēn­ Eĵilme ¢ekme 

Eĵilme dayanēmē 

/ Basēn­ 

dayanēmē 

¢ekme dayanēmē 

/ Basēn­ 

dayanēmē 

¢ekme dayanēmē 

/  Eĵilme 

dayanēmē 

6,9 1,6 0,8 23,0 11,0 48 

13,8 2,6 1,4 18,8 10,0 53 

20,7 3,3 1,9 16,2 9,2 57 

27,6 4,0 2,3 14,5 8,5 59 

34,5 4,7 2,8 13,5 8,0 59 

41,3 5,3 3,2 12,8 7,7 60 

48,2 5,9 3,6 12,2 7,4 61 

55,1 6,4 4,0 11,6 7,2 62 

62,0 7,0 4,3 11,2 7,0 63 



BETONUN DĶĴER ¥ZELLĶKLERĶ 

Å KESME DAYANIMI 

Å AķINMA DAYANIMI 

Å DARBEYE DAYANIKLILIK 

Å BETONUN f-e DAVRANIķI 

   ve ELASTĶSĶTE MOD¦L¦ 


